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LAMPIRAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 1 Pembentukan pada kerangka alat 

 

 

  

 

 

Pengecetan pada kerangka alat 
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Lampiran 3 pemotongan spesimen 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4 spesimen Alumiminium 6061 yang sudah 

dibubut sesuai ASTM E446 
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Lampiran 7 Spiesimen yang telah lelah ketika diuji fatik 

untuk aluminium 6061 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 8 spesimen yang telah ketika di uji fatik untuk 

Baja ST 41 
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Lampiran 9 hasil dari seluruh uji spesimen pada pengujian 

fatik aluminium 6061 dan baja ST 41 

 

 

 

 

 


